
ELEMENTS Al Ba Ca Fe K Mg Mn Na Ti

UNITS % % % % % % % % %

SAMPLE NUMBERS

WSP1 7.503 0.078 0.603 4.14 2.377 0.851 0.099 1.512 0.3668

Al Ba Ca Fe K Mg Mn Na Ti

% % % % % % % % %

WSP2 8.727 0.108 0.214 4.71 3.55 1.035 0.084 0.575 0.4366

Al Ba Ca Fe K Mg Mn Na Ti

% % % % % % % % %

RG1 9.552 0.003 0.014 33.84 0.297 0.081 0.008 0.023 0.6184

RG2 Al Ba Ca Fe K Mg Mn Na Ti

% % % % % % % % %

0.383 0.014 0.054 1.17 0.063 0.016 0.011 0.031 0.0269


